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Antiguos artículos 213 y 216 del PG 3 (1999)

– Aniónicas

– Catiónicas

– Modificadas
UNE-EN 13808:2005

Emulsiones bituminosas catiónicas
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Nueva OC 29/2011. Artículo 213

– Aniónicas

– Catiónicas

– Modificadas

Anexo Nacional

UNE-EN 13808:2005/1M:2011



MARCADO CE

Requisito obligatorio para libre circulación de productos por UE

Responsabilidad del fabricante
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Para emulsiones bituminosas comienzo

1 de Enero de 2010

De obligado cumplimiento desde

1 de Enero de 2011



NUEVA NOMENCLATURA

C % ligante B P F I. rotura Aplicación

C: indica que es una emulsión bituminosa catiónica

% ligante: contenido de ligante
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B: indica que el ligante hidrocarbonado es un betún asfáltico.

P: si la emulsión lleva polímeros

F: contenido de fluidificante superior al 2%

Índice Rotura: clase de comportamiento a rotura

Aplicación: abreviatura del tipo de aplicación de la emulsión

ECM-m C67BPF4 MBA



Sobre la emulsión o su residuo

 Adhesividad

 Tiempo de fluencia

 Índice de rotura

NUEVOS ENSAYOS
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 Índice de rotura

 Recuperación elástica

 Medida de la cohesión:

• Péndulo Vialit

• Fuerza ductilidad

• Tensión directa

Para la obtención del ligante residual

Método de recuperación por evaporación a 50ºC

Método de estabilización a 85ºC

Método de envejecimiento acelerado PAV



NUEVA DOCUMENTACIÓN

CERTIFICADO DE

CONTROL DE LA

CERTIFICADO DE

CONTROL DE LA

ENSAYO INICIAL DE

CLASIFICACIÓN

ENSAYO

DE TIPO
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CONTROL DE LA

PRODUCCION

ETIQUETA DE

MARCADO CE

DECLARACIÓN DE

CONFORMIDAD

CONTROL DE LA

PRODUCCION

DECLARACIÓN DE

PRESTACIONES

ETIQUETA DE

MARCADO CE

1 DE JULIO 2013
CPR



REVISIÓN EN 13808:2005
UNE-EN 13808:2013

UNE-EN 13808:2005
Especificaciones

+

UNE-EN 14733:2006+A1:2011

UNE-EN 13808:2013
Especificaciones

+Control de Producción
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UNE-EN 14733:2006+A1:2011
Control de producción

+Control de Producción

Nomenclatura:
• F si Fluxante >3%
• Posibilidad de indicar si fluxante es de origen vegetal (Fv) o mineral (Fm)
• Comportamiento a ROTURA:

‐ Índice de ruptura (Clase 2 a Clase 5). Ampliación rangos

‐ Tiempo de mezcla con finos (Clase 6 a Clase 8)
‐ Estabilidad con cemento (Clase 9 y clase 10)

C60B4→C60B3
C65B3→C65B2



REVISIÓN EN 13808:2005
UNE-EN 13808:2013

• Ampliación de los rangos de tiempo de fluencia a 40°C
• Se incluye tiempo de fluencia a 85°C (opcional)

RESIDUOS
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RESIDUOS

LIGANTE RECUPERADO

EVAPORACIÓN

DURABILIDAD

LIGANTE ESTABILIZADO

EVAPORACIÓN+
ESTABILIZACIÓN

LIGANTE ENVEJECIDO

EVAPORACIÓN+
ESTABILIZACIÓN+PAV

ETAPA 1 ETAPA 2

LIGANTE RESIDUAL

DESTILACIÓN

CARACTERÍSTICAS OBLIGATORIAS CONTROL PRODUCCIÓN



ÚNICA TABLA

REVISIÓN EN 13808:2005
UNE-EN 13808:2013
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Si Penetración a 25°C > 330 0,1mm→Penetración a 15°C

NUEVAS
CLASESOpcional



REVISIÓN ANEXO NACIONAL

UNE-EN 13808:2013/1M

REVISIÓN EN 13808:2005
UNE-EN 13808:2013
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Pendiente PUBLICACIÓN BOE
Periodo de Información Pública



EMULSIONES ANIÓNICAS

“II Jornada Nacional ATEB” – Madrid, 20 de mayo de 2014 #JornadaATEB“II Jornada Nacional ATEB” – Madrid, 20 de mayo de 2014 #JornadaATEB



EMULSIONES ANIÓNICAS

A % ligante B P F R, M, L

A: indica que es una emulsión bituminosa catiónica

% ligante: contenido de ligante
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% ligante: contenido de ligante

B: indica que el ligante hidrocarbonado es un betún asfáltico

P: si la emulsión lleva polímeros

F: contenido de fluidificante superior al 3%

R,M,L: Rápida, media y lenta

EAM-m A67BPFM



EMULSIONES ANIÓNICAS
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